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1. Dane do przeprowadzenia symulacji (zgodnie z wytycznymi na liScie studentéow oraz

instrukcja)

a) Geometria (Geometry)

b) Dyskretyzacja przestrzenna (Mesh)

Rys. 1. Geometria odlewu (cze$¢ stopu odlewniczego) 1 nadlewu z forma.
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2. Wyniki symulacji
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Rys. 2. Porosity: a) nadlew walcowy, b)nadlew sferycznych, c) nadlew walcowy z szyjka, d) nadlew
walcowo-sferyczny. Wersja podstawowa wymiarow.
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Rys. 3. Microporosity: a) nadlew walcowy, b)nadlew sferycznych, c¢) nadlew walcowy z szyjka, d)
nadlew walcowo-sferyczny. Wersja podstawowa wymiarow.
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Rys. 4. Solidification time: a) nadlew walcowy, b)nadlew sferycznych, c) nadlew walcowy z szyjka,
d) nadlew walcowo-sferyczny. Wersja podstawowa wymiarow.
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Rys. 5. Wymiary nadlewéw zoptymalizowanych: a) nadlew walcowy, b)nadlew sferycznych, c)
nadlew walcowy z szyjka, d) nadlew walcowo-sferyczny.




WKZI - Wspomaganie komputerowe ..., LAB., SPRAWOZDANIE WZOR 3- dr hab. inz. Piotr Mikotajczak, ZOiOP, PP

Porosity
%

Empty
100.0

85.7

2812158.50 mm?*
2812158.50 mm?
2812158.50 mm?

71.4
57.1
429

28.6
2812158.50 mm?

v02

Solidification & Cooling, Porosity
7h 39min 29s, 100.00 %

X-Ray: on, range [1.00, 100.00] %

Z
E$ X
[.]

v04

Solidification & Cooling, Porosity
7h 38min 39s, 100.00 %

X-Ray: on, range [1.00, 100.00] %

<0

2900322.50 mm*
2900322.50 mm*
2900322.50 mm?

2900322.50 mm?*

I L.
997+
I

2836896.75 mm?
2836896.75 mm?
2836896.75 mm?

<

2836896.75 mm?

Porosity
%

Empty
100.0
85.7
714
57.1

429

R

2653056.00 mm?*

v05

Solidification & Cooling, Porosity
7h 24min Ss, 100.00 %

X-Ray: on, range [1.00, 100.00] %

2653056.00 mm?

Porosity
%

Empty
100.0
85.7
71.4
57.1
42.9
286
14.2

0.0

G

Rys. 6. Porosity: a) nadlew walcowy, b)nadlew sferycznych, c) nadlew walcowy z szyjka, d) nadlew
walcowo-sferyczny. Wersja wymiarowa zoptymalizowana.
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Rys. 7. Microporosity: a) nadlew walcowy, b)nadlew sferycznych, c¢) nadlew walcowy z szyjka, d)
nadlew walcowo-sferyczny. Wersja wymiarowa zoptymalizowana.
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Rys. 8. Solidification time: a) nadlew walcowy, b)nadlew sferycznych, ¢) nadlew walcowy z szyjka,
d) nadlew walcowo-sferyczny. Wersja wymiarowa zoptymalizowana.
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Rys. 9. Geometria nadlewu NOWEGO.
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Rys. 10. Nadlew NOWY. Wyniki: a)....,b) ....,¢) ..., d) ....
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Rys. 11. Nadlew NOWY. Wyniki: a)....,b) ....,c) ..., d) ....
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Rys. 12. Nadlew NOWY. Wyniki: a)....,b) ....,c) ..., d) .....

Przeanalizuj wyniki symulacji takie jak Porosity, Microporosity, Solidification time, Temperature,
Fraction liquid, Pore Volume, Total porosity. Wskaz czy jest i jaki jest:

1. Najefektywniejszy nadlew i najmniej efektywny,

2. Ocen efekt ksztaltu i wielkosci nadlewow na ich skutecznosé,

3. Jaki jest wptyw ksztattu 1 wielko$ci nadlewow na roézne parametry/wyniki charakteryzujace jakos¢ odlewu,
np. czy zwigkszenie nadlewu skutkowaly redukcja Porosity 1 Microporosity w sposob identyczny czy
rozny,

4. Czym si¢ kierowano przy propozycji NOWEGO ksztaltu nadlewu,

Jakie sg objetos¢/masa: Odlewu, Nadlewu,

6. Jaki jest uzysk (stosunek masy odlewu do masy czesci metalicznej odlew-+nadlew-+ukiad wlewowym)?
Np. 0.55, 0.92.

b

Wybierz najciekawsze wyniki. Liczba stron sprawozdania nie powinna przekracza¢ 30 (nie wliczajac w to
Protocol Listing przesytanego jedynie w wersji elektronicznej sprawozdania na wskazany adres e-mailowy).

3. Whnioski
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4. Zalacznik —- PROTOCOL LISTING (Info/Protocol Listing ...) dla wersji v02 - jedynie w WERSIJI
ELEKTRONICZNE]J sprawozdania (przesytanej na wskazany adres e-mailowy).

(dla redukgcji liczby stron, mozna zmniejszy¢ wielko$¢ protokotu - pomniejszy¢ czcionke i tabele do granic
czytelnose).



